
Moosgummi-Vierkantschnüre
EPDM, schwarz, 0,45 ± 0,05 gr/cm3

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3

Abmessung Bundlänge Abmessung Bundlänge Abmessung Bundlänge

in mm in m in mm in m in mm in m

2x10 100 6x50 25 15x20 25

2x20 100 7x10 100 15x25 25

3x10 100 8x8 100 15x30 25

3x15 100 8x10 100 15x35 25

3x20 100 8x20 50 15x40 25

3x25 25 8x30 50 15x50 25

3x30 50 8x40 50 20x20 25

3x40 50 8x50 50 20x25 25

3x50 50 10x10 50 20x30 25

4x10 100 10x12 50 20x40 25

4x20 100 10x15 50 20x45 25

4x25 50 10x20 50 20x50 25

4x30 50 10x25 25 25x25 25

4x40 50 10x30 25 25x30 25

5x10 100 10x35 25 25x35 25

5x15 50 10x40 25 25x40 25

5x20 50 10x45 25 25x45 15

5x25 50 10x50 25 25x50 15

5x30 50 10x60 25 30x30 20

5x40 50 12x12 50 30x35 15

5x50 25 12x15 50 30x40 15

6x10 100 12x20 50 30x45 15

6x12 100 12x25 50 30x50 15

6x15 100 12x30 25 35x35 15

6x20 50 12x40 25 35x40 10

6x30 50 12x50 25 35x50 10

6x40 25 15x15 50 40x40 10

Abnahme nur in kompletten Bundlängen möglich.


